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Das photovoltaikmodul weist
eine schicht aus schwarzer
asche auf
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Das photovoltaikmodul weist eine schicht aus schwarzer asche auf

Schaden an Photovoltaikmodulen
erkennen: Ein umfassender
Leitfaden

Das sind oft erste Hinweise auf Probleme. Einen
Hagelschlag erkennt man problemlos mit bloBem
. ' Auge, groBe Risse oder matte, blinde Zellen
' innerhalb des Moduls auch.

Defekte Solarmodule schnell
erkennen » Prufung der

——

Darum erkennen verantwortliche Personen
sofort, wenn der Ertrag sinkt, weil etwas an der
Anlage nicht stimmt. Wir erkldren Ihnen gerne,
wie eine

11 Haufige Solarmodul-Defekte und
wie man sie vermeidet

Hier sind 11 der haufigsten Solarmodul-Defekte,
auf die Sie bei einer Solaranlage achten sollten,
und wie WINAICO arbeitet, um sie bei ihrer
Anlage

L

\Lyor | 1or | o

Solarmodul-Reparatur 101: Ein
umfassender Leitfaden

Losung: Tatsachlich ist das Auftreten von
Schneckenkorn auf dem Solarmodul nicht ohne
unsere Hilfe moglich. Wir kdnnen jedoch
Fachleute bitten, die Batterieplatte mit
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Schneckenkorn zu
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48.0V or 51.2V
Haufige Defekte, Schaden an
Solarmodulen, Solaranlagen

Das Hauptproblem bei der Verschattung von
Solarmodulen ist der erhebliche Leistungsverlust,
den sie verursacht. Wenn Teile eines oder
mehrerer Solarmodule verschattet werden, kann
die
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Wie kann ich feststellen, ob ein
Solarmodul defekt ist?

Hot Spots sind Bereiche auf Solarmodulen, in
denen aufgrund eines lokalen Widerstands im
Stromkreis UbermaBige Warme erzeugt wird.
Diese Hot

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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