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4 1-U Kennlinien von Solarzellen
und PV-Modulen 

Wird der PV-Generator mit
Betriebseinrichtungen, wie z.B. Speicher (storage
medium) oder PV-Wechselrichter (PV-inverter)
versehen, dann spricht man von einer PV-Anlage
(photo- voltaic system).

  

Modell für Langzeitverhalten von
Dünnschicht 

Dieses Verhalten erklärt die jahreszeitliche
Schwankung der Leistungsfähigkeit der Module
und ist essenziell für die Anlagenbewertung. Für
die Untersuchungen im 

  

Verschattungsanalyse - Wikipedia

Eine Verschattungsanalyse dient zur Vorhersage
der Leistung einer (geplanten)
Photovoltaikanlage. Ein verschattetes Modul hat
negative Auswirkungen auf die Gesamtleistung
eines String.

  

Kennlinienmodelle
(Berechnungsgrundlagen) :: 

Sind diese Größen berechnet, wird zwischen den
drei Punkten exponentiell interpoliert. So
ermöglicht das Modell von PV*SOL ® die direkte
Berechnung 
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Defektanalyse von Photovoltaik-
Modulen mittels Infrarot-
Thermographie

Schlussfolgerungen IR-Messungen sind geeignet
für die effektive Fehlerdetektion von Defekten in
Modulen und sind gut korreliert mit elektrischen
Messungen. IR detektiert größere
Leistungsverluste 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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