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Experiment mit einem
solarkontainer-batteriebrand
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Experiment mit einem solarkontainer-batteriebrand
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AbschluBarbeit toxische Risiken von
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Diese bestehen aus einem Polymer und einer
flissigen Phase und einer Keramik/glasartigen
Komponente. Die Firma Bllcore (USA)
veroffentlichte 1995 ein Verfahren mit dem
Lithium-lonen

Einsatze in Verbindung mit Li-lonen
Akkus

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau von Li-lonen
Zellen mit den vier grundsatzlichen
Komponenten: Anode, Kathode, Elektrolyt und
Separator; die rot hinterlegten Komponenten

Brandschutz beim Umgang mit
Lithium-lonen-Batterien

Ab einer Temperatur von ca. 80 °C beginnt die
innere Zersetzung einer Lithium-lonen-Zelle, die
bis zu einem Brand flihren kann. Kommt es zu
einem Brand, wird diese Reaktion als ,,Thermal
Runaway"

Abschlussarbeit "Vermessung,
Pravention kritischer
Batteriezustande

Das Fraunhofer-Institut fur Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg ist das grof3te
Solarforschungsinstitut Europas. Unsere rund
1.400 Mitarbeitenden arbeiten fur ein
nachhaltiges,
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konnen einen Brand beeinflussen.

AP 1-2 Ergebnisse
Forschungsprojekt SUVEREN

Die experimentelle Untersuchung zur Interaktion
von einem Batteriebrand mit konventioneller
Brandbekampfung sollte (auch) prifen, ob die
Unterbrechung der Ausbreitung des TR durch
eine im

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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