e,

%2+, SWISS SOLAR Pro.
Yool

Ist es hormal dass photovoltaik-
halterungen risse aufweisen
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Ist es normal dass photovoltaik-halterungen risse aufweisen

11 Haufige Solarmodul-Defekte und
wie man sie vermeidet

Hier sind 11 der haufigsten Solarmodul-Defekte,
auf die Sie bei einer Solaranlage achten sollten,
und wie WINAICO arbeitet, um sie bei ihrer

Anlage
Rechtliche Probleme mit
Photovoltaikanlagen und moglicher
I 1
‘ DIESEL BRSDIESEL
Umso wichtiger ist es, frihzeitig auf Probleme zu ° PN
reagieren, Vertrage genau zu priafen und im , HI0LITRES s |

Ernstfall rechtliche Schritte einzuleiten. Wer ) R e

Wie erkenne ich fehlerhafte
Installationen bei meiner

In diesem Leitfaden erfahren Sie detailliert, wie
Sie fehlerhafte Installationen bei lhrer
Photovoltaikanlage erkennen, welche Anzeichen
auf Probleme hindeuten und wie Sie bei
Verdacht

Fehlersuche & Storungssuche bei
einer Photovoltaik Anlage

Die Technik einer Photovoltaikanlage ist im
Grunde genommen sehr zuverlassig. Dennoch
kann es zu Stérungen und Fehlern im Betrieb der
PV-Anlage kommen. Auf die einzelnen Punkte bin
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Die funf haufigsten Schaden an
Photovoltaik-Anlagen

Wer eine Photovoltaik-Anlage betreibt, mdéchte,
dass sie lange funktioniert. Worauf kann man
selbst achten? Was sind die haufigsten Schaden?

Wie kann man versteckte Risse in
Photovoltaik-Modulen verhindern?

Die Rissbildung bei Photovoltaikmodulen ist ein
haufiges Problem. Es gilt, Risse so weit wie
maoglich zu vermeiden, die Wahrscheinlichkeit
von Rissen zu verringern und die Qualitat des

|
=l | = ﬂ DGUV-Information 203-080:
| N Montage und Instandhaltung von

Ein Schutz gegen Absturz ist bei Arbeitsflachen
und Verkehrswegen, welche héher als zwei Meter

% E i liegen, immer erforderlich. Alternativ kénnen
| . Arbeitsflachen und Verkehrswege auf Dachern
so
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Schadhafte Riickseitenfolien bei
Photovoltaik-Modulen
(Solarmodulen

[
-

Solarmodule mussen daher Uber genau diesen
Zeitraum uneingeschrankt nutzbar sein. Bei
Modulen den bekannten Polyamid-
Rlckseitenfolien ist bekannt, dass diesen die
entsprechende

Risse in Solarzellen

] . Risse in Solarzellen stellen in der alltaglichen
Praxis ein haufig auftretendes Problem dar. Diese
sind rein mit optischen Mitteln meist nicht
erkennbar, stellen jedoch Schwachstellen fur die

PV-Modul-Montage: Befestigung,
Abstand & Kosten

PV-Module quer montieren: In aller Regel werden
Solarmodule hochkant montiert, da dies weniger
Tragerschienen erfordert und die Verkabelung
einfacher geht.

Dach undicht nach PV-Montage:
Was Verbraucher wissen sollten
und

Die Montage von Photovoltaik-Anlagen (PV-
Anlagen) ist ein zunehmend beliebtes Mittel, um
umweltfreundlich Strom zu produzieren und
langfristig Energiekosten zu sparen. Doch es
gibt
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Tyfoische Schaden
Photovoltaikanlagen , BSB

\/

-
Trotz der positiven Entwicklung von |
Photovoltaikanlagen sind bei ihrem Einbau und -_—_-
Betrieb haufig wiederkehrende Mangel zu N e
verzeichnen. Die nachfolgenden ~ L
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Die funf haufigsten Schaden an PV-
Anlagen , Haustec
|

cese

Wenn der Schnee getaut ist, die Anlage auf
sichtbare Schaden kontrollieren, Ertrage

==n W]
beobachten und ggf. vom Fachmann Uberprifen
lassen.

Photovoltaik: Halterungen fur PV-
Anlagen

Halterungen richtig anbringen und Vorteile
nutzen Die richtige Installation der Halterungen
sorgt daflr, dass die gesamte Anlage stabil
aufgebaut ist: Stabilitdt und Sicherheit: Die

Welche Auswirkungen haben

— - Schaden auf die Lebensdauer und
‘ -8 Unter unkritische Mikrorisse versteht man solche
a1 Risse, bei denen der Strom der beiden durch den

Riss geteilten Zellbereiche zur nachsten Busbar
abgeleitet werden kann, auch wenn die Finger

(danne
Application scenarios of energy storage battery products
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Fehlerbild: Risse in der
Riuckseitenfolie , SecondSol

Wenn diese Belastungen weiter bestehen
bleiben, kdnnen sich aus den leichten Kratzern
durchaus tiefe Risse entwickeln. Diese kdnnen
dann ein Grund fur eindringende

Die haufigsten Fehler bei PV-
Anlagen und wie man sie behebt

OEMEODM Welcome.
GOOW-2MW Solar Energy System [N

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten mussen und
wie Sie es beheben kénnen, bevor es zu einem
Problem wird. Von der ungunstigen Platzierung
von Wechselrichtern bis hin zu beengten

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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