»
[

%2+, SWISS SOLAR Pro.

T
™SS

Nationaler standard fur die
ruckseitenfolie von
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Nationaler standard fur die ruckseitenfolie von photovoltaikmodule

Page 2/7

Der vollstandige Backsheet-
Leitfaden fur Solarkaufer:

Die Ruckseitenfolie eines Solarmoduls bestimmt,
wie gut es UV-Strahlung, Feuchtigkeit und
extremen Temperaturen standhalt. Dieser
Leitfaden

1331.2V 2520AH

Modulfehler bei PV-Anlagen, die von
defekten Riickseitenfolien

Wiederholt auftretende Modulfehler bei PV-
Anlagen, die von defekten Ruckseitenfolien
ausgeldst werden, stellen ein Sicherheitsrisiko
dar. Die vom Fraunhofer-Center fur Silizium

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche

Die Anforderungen der Bauordnungen werden
durch Technische Baubestimmungen
konkretisiert und in der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB)

Solarmodul - Wikipedia

Die Zulassung von Plug-in-Photovoltaikmodulen
wird in verschiedenen Landern unterschiedlich
gehandhabt. In Deutschland ist der Betrieb einer
Anlage bis 800 W Wechselrichterleistung am
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Neues standardisierbares
Prufverfahren fur PV-Modul

Ziel des Projekts ist es, einen standardisierbaren
und international akzeptierten Test zu
entwickeln, der es ermdglicht, die
Rickseitenfolieneignung

Glas-Glas-Module Nachteile, Vorteile
& Preise

Glas-Glas ist beliebt fUr die relativ neuartigen N-
Type-Zellen mit hohen bifazialen Eigenschaften.
Auch die effiziente TOPCon Technologie wird hier
verbaut und

| [IMono Solar Panel

ABSCHLUSSBERICHT

Das Ziel des Projektes ist es, die bestehende
normative Licke der Bewertung von
Rlckseitenfolien im Feld zu schlieRen und
einheitliche Kriterien flr die sicherheitsrelevante
Bewertung von
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Die Zulassung von
Photovoltaikanlagen ist an

In der IEC 61215 (als Europaische Norm EN
61215 im Jahr 1995 ratifiziert), die in der
weiterentwickelten, Uberarbeiteten Version von
2007 vorliegt, werden die

Schadhafte Ruckseitenfolien bei

] Photovoltaik-Modulen
Seit ein paar Jahren stellen
._w/’ Photovoltaikanlagenbetreiber fortscheitende
A Schaden an den Ruckseitenfolien ihrer
Solarmodule fest. Bei Modulen, die mit einer

marktbekannten Rickseitenfolie

Backsheet - Schutz und Effizienz fur
Photovoltaik-Module

Ein Backsheet ist die auBere Rlckseitenfolie
eines Solarmoduls, die essenziellen Schutz fur
die internen Komponenten bietet. Es handelt sich
dabei um eine

Was ist eine Photovoltaik-
Ruckseitenfolie? > Basengreen
Energy

1. Ruckseitenfolie auf Fluorpolymerbasis
RUckseitenfolien auf Fluorpolymerbasis wie
Tedlar bieten eine hervorragende
Witterungsbestandigkeit und UV-Stabilitat und
sind daher ideal fir AuBenanwendungen.
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TUV Rheinland: Fehlende
Konformitat bei Riickseitenfolien

sorgt fur

Laut dem TUV Rheinland stellt der neue Standard
viele Hersteller vor Herausforderungen. Eine
wichtige Anderung der Norm bezieht sich auf die
eingesetzten Front- und

PV-Modul-Riickseitenfolie: Hier sind
die

Die Haltbarkeit der Rlickseitenfolie spielt eine
Schlusselrolle fir die Lebensdauer des Moduls.
Die Abbaumethoden auf der Ruckseite des
Panels sind

Applications

Solar Street Light

Household Energy Storage Energy Storage Systerm

Page 5/7

Solar

Leitfaden fur die Bewertung von PV-
Modulen mit defekten Backsheets

Diese VDE SPEC gibt Richtlinien fur die
Bewertung und Handlungsempfehlungen flr
Auffalligkeiten von PV-Modul-Backsheets. Neben
optischen Bewertungen werden
Analyseverfahren vorgeschlagen und

Solarmodul-Ruckseiten aufgedeckt:
Verstandnis von Typen,

Rlckseitenfolien flur Solarmodule mussen in der
Regel eine TUV-Zertifizierung durchlaufen, die
von einem international anerkannten Pruf- und
Zertifizierungsinstitut ausgestellt wird. Die TUV
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Von defekten Riickseitenfolien
ausgeloste Modulfehler bei PV-
Anlagen

m

Im Rahmen der Projektarbeit entstand die VDE
SPEC 90027 "Leitfaden fir die Bewertung von PV- !
Modulen mit defekten Backsheets". Sie gibt S J
Richtlinien far die Bewertung und

Standardisierbares Priufverfahren
fur PV-Modul-Ruckseitenfolien

Vor dem Hintergrund des steigenden
Marktanteils von bifazialen PV-Modulen
bertcksichtigen wir dabei auch speziell die
optischen Eigenschaften und die
Spannungsfestigkeit als Funktion der Alterung

Fehlende Backsheet-Konformitat
sorgt fur Zertifizierungsstau bei PV

Fur eine Modul-Zertifizierung ist es damit nun
notwendig, die verwendeten Front- und
Backsheets nach dem Sicherheitsstandard IEC
62788-2-1:2023-08 zu qualifizieren.

ESS

g Solarmodul-Ruckseiten aufgedeckt:
| Verstandnis von

Al-W5.1-B-ESS
All-in-one

Welche verschiedenen Arten von
26000 Cycle Life

Funktionen haben Rlckseitenfolien fur
Solarmodule? Welche
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Photovoltaik: Risiken durch Risse in
Ruickseitenfolien
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Erkennen Sie frihzeitig Risiken durch Risse in
Rickseitenfolien bei PV-Anlagen. Die VDE Spec
von Fraunhofer CSP hilft, Modulfehler zu
bewerten

Sicherheitsrisiken bei Photovoltaik-
Modulen vorab erkennen

Die VDE Spec 90927 soll nun helfen diese
Sicherheitsrisiken vorab zu erkennen und gibt
Richtlinien flr die Bewertung von Auffalligkeiten
von PV-Modul-Backsheets mit entsprechenden

Sprode PV-Rickseitenfolien:
Ursachen und Hintergrinde

Bernhard Weinreich ist Experte fir Thermografie.
Unzahlige Anlagen hat er inspiziert, die
Aufnahmen von Millionen Solarmodulen
analysiert und

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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