»

2 SWISS SOLAR Pro.

%
SISO
il

Warum weisen
photovoltaikmodule risse und
blasen auf
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Warum weisen photovoltaikmodule risse und blasen auf

Haufige Probleme von Photovoltaik-
Ruckseitenfolien: Blasenbildung

Zu den haufigsten Problemen gehdren Blasen,
prall, Risse, Delamination, Und Vergilbung --was
alles die Leistungsfahigkeit, Sicherheit und
Lebensdauer des Moduls beeintrachtigen kann.

Backsheets: Sprode Folien konnen
reilen

Gut 300 Megawatt hat Hawe Engineering
bezlglich Folien analysiert, etwa 250 Megawatt
wiesen frihzeitige degradierende
Rlckseitenfolien auf. ,,Bei

Schaden an Photovoltaikmodulen
. erkennen: Ein umfassender
Leitfaden

Hey, du Sonnenenergie-Enthusiast! Hast du dich
jemals gefragt, wie du deine Photovoltaikmodule,
By AeERRBISEResar am besten in Schuss haltst und maogliche

7 High Volt Box

B Eiifechifiendn Schaden frihzeitig erkennst? Dann

9 LCD display screen

r 10 MPPT

PV-Backsheets: Gibt es eine Riss-
Pandemie bei den Folien?

Ohne Hilfsmittel ist die Seuche kaum zu
erkennen, doch eine Speziallampe bringt
Gewissheit: Wie im Rontgenbild erkennt man die
feinen Risse, an denen die
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Fehlerbild: Risse in der
Riuckseitenfolie , SecondSol

Hier konnen bei einer Kontrolle des
Solargenerators Auskreiden (Chalking), Risse,
Briche oder Kratzer sichtbar werden. Wie kann
man Risse der Rickseitenfolie am Modul

erkennen?
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LIQUID COOLING ENERGY
STORAGE SYSTEM

E M S real-time monitoring

No container design
flexible site layout

Cycle Life Nominal Energy e

>8000 200kwh IP55

Sprode PV-Riuckseitenfolien:
Ursachen und

Sichtbare Risse und Auskreiden Bei den Schaden
handelt es sich um immer gréBer werdende Risse
an den Ruckseitenfolien und um Schaden am
Randverbund,

Haufige Probleme bei Solarmodulen
und wie sie sich vermeiden lassen

Hotspots, Mikrorisse, Lotfehler und PID entstehen
meist durch Materialalterung oder
Installationsfehler. Durch die richtige
Modulstruktur, passende Zelltechnologie und
eine fachgerechte
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Solarmodule: Warum Glas plotzlich
bricht - und was hilft

Du schaust aufs Dach - und siehst plétzlich diese
eine helle Linie. Gestern war sie nicht da.
Vielleicht ist es nur ein Reflex, vielleicht eine
Spur vom Regen. Dann erkennst du: Das Glas

OTHER APPLICATIONS

INDUSTRIAL & COMMERCIAL

ENERGY STORAGE SYSTEM e - -
AR N Wann und wie sollte eine PV-Anlage

a gereinigt werden?
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Wann ist Verschmutzungsgefahr gegeben? Wann
sollte eine PV-Anlage einer Reinigung unterzogen
werden? Geringe Dachneigung Durch eine
geringe Dachneigung wird der Staub und
Schmutz nicht

HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEM

Wie kann man versteckte Risse in
Photovoltaik-Modulen verhindern?

Wahrend der Produktion und des Transports von
Photovoltaikmodulen lassen sich Risse und
Beschadigungen nicht verhindern, egal wie
vorsichtig man ist. Diese Risse und Schaden
werden

Risshildung bei rahmenlosen
Dunnschichtmodulen (Glasflache

Hallo zusammen, bin auf der Suche nach
Erfahrungen und wissenswerten Informationen
zum Thema Rissbildung bei rahmenlosen
Dunnschichtmodulen flr eine Ausarbeitung zu
diesem

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/6

[
o,
“s%%
*‘f"‘

Mikrorisse zerstoren lhre
Solarmodule: Umfassender

Mikroskopische Spalten oder Briche, bekannt als

Mikrorisse, kdnnen innerhalb der Zellen oder i =
Schutzschichten eines Solarmoduls auftreten. N A ] ]
Diese 1 |

Solarmodule mit Rissen im Glas: Ist
q ) ein Betrieb moglich

schau mal hier: Solarmodule mit Rissen im Glas:
Ltl/ Ist ein Betrieb moéglich? Wenn das Module sind,
P —, die ersetzt wurden und vorher EEG Vergiitung
bekamen (und die EEG Vergltung auf

Defekte Solarmodule schnell
erkennen » Prifung der PV

Wie defekte Solarmodule in der Solaranlage
schnell erkennen? Einfach erklart PV-Anlage mit
mehreren Mdglichkeiten prifen Einsatz von

Warum fallen manche Solarmodule
schneller aus, als man denkt?

Solarmodule sollen Jahrzehnte halten, doch eine
der haufigsten Ursachen fir eine unzureichende
Leistung bleibt oft unbemerkt: Mikrorisse. Diese
winzigen Risse in der Zellstruktur,
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Schadhafte Riickseitenfolien bei
Photovoltaik-Modulen
(Solarmodulen

Man sieht z.B. kleine Risse und auch Vergilbung
(Yellowing). Es kann hierbei in der Folge zu r— \
ablésenden Rickseitenfolien, Blasen und

Delaminationen fuhren, die wiederum Iso-Fehler
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Sichtprufung fur Solarmodule:
Schaden einfach selbst

Mit unserer Checkliste fur die Sichtprifung
erkennen Sie Schaden an Solarmodulen
frihzeitig selbst. Sichern Sie den Ertrag lhrer PV-
Anlage

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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