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Was tun bel leckagen an den
photovoltaik-modulstreifen
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Was tun bei leckagen an den photovoltaik-modulstreifen

Solarmodule auf Leistung und
Beschadigungen testen

Dies ermdglicht es den Nutzern zu Uberprifen,
ob die Module tatsachlich die angegebene
Leistung erbringen. Es gibt verschiedene
Methoden

Typische Fehler bei Installation von
Photovoltaik

Die Montage und Verkabelung von
handelsublichen PV-Dachmodulen musste flur
Handwerker eigentlich unproblematisch sein.
Dennoch schleichen sich in der

Solarmodul-Reparatur 101: Ein
umfassender Leitfaden

Lésung: Tragen Sie die Verbundfolie mit einem
Gummirakel auf die Bereiche des Solarmoduls
H auf, in denen Mikrorisse auftreten. Achten Sie

£ dabei darauf, alle Luftblasen und Falten
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Solartipp: Reparatur defekter
Module

In diesem Fall bietet es sich an, alle Module
durchzuprifen und zu reinigen. Oft haben
Leistungsverluste viel mit Verunreinigungen zu
tun. Reparatur ist kostengtinstiger als Nachbau

Powered by SWISS SOLAR Pro.



"F

\J
4’

A

¢
4

® b4h
-‘,‘
i‘ﬁ

Deye Official Store

Streifen auf Modul??

Moin Moin, mein erster Beitrag hier! Ich habe
noch gar keine PV, aber kaufe gerade ein Haus,
auf der eine 6 Jahre alte Anlage montiert ist. Ein
Modul hat einen dunklen Streifen. Dieser ist
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RePowering nach 13 Jahren???
(Module defekt)

Immer mal wieder trat in letzter Zeit ein
Isolationsfehler auf, vor allem bei Feuchtigkeit
(Anzeige auf dem SMA 4000). Bei genauer
Betrachtung habe ich den (vermutlichen) Fehler
schnell

Die funf haufigsten Schaden an
Photovoltaik-Anlagen

Wer eine Photovoltaik-Anlage betreibt, méchte,
dass sie lange funktioniert. Worauf kann man
selbst achten? Was sind die haufigsten Schaden?
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Flechten auf Solarmodulen
entfernen: Ursachen und
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Flechten auf Solarmodulen kénnen die Leistung
beeintrachtigen und langfristig Schaden
verursachen. Erfahren Sie, wie Sie Flechten auf
Photovoltaikanlagen

So reparieren Sie Solarmodule (8
Probleme und Losungen)

Unter Leckage versteht man das Austreten von
Wasser an der Oberflache von Solarmodulen,
welches durch Verarbeitungsfehler oder
unsachgemalie Abdichtung von
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Fuge zwischen den Modulen
abdichten

Hallo, fir meine noch fertigzustellende

Gartenhausversorgung hab ich inzwischen eine
Aufstanderung aus Holz gebaut. Darunter ist ja
viel Platz, da kam mir die Idee, den Raum auch

Probleme mit der PV-Anlage? lhr
Leitfaden bei Mangeln

Ihre PV-Anlage hat Mangel oder die Installation
verzogert sich? Unser Ratgeber zeigt Ihnen
Schritt flr Schritt, wie Sie bei Problemen richtig
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Fehlersuche & Storungssuche bei
einer Photovoltaik Anlage
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Schritt far Schritt Anleitung, wie Sie einen Fehler /‘ g .
bzw. eine Stérung bei einer Photovoltaik Anlage ,-"‘ ( T
eingrenzen und selbst finden kénnen. I

Symptome eines Kuhlsystemausfalls
- wann ein Austausch

Der Austausch von Komponenten des
Kihlsystems ist notwendig, wenn Anzeichen von
Schaden auftreten und die Fehlerdiagnose den
Defekt bestatigt. Ein Austausch ist besonders
wichtig

was ist das ??? weilRe Streifen am

Modulrand
Voltage range a

Die Module liegen ja waagerecht und das was | N |
normalerweise (bei senkrechter Montage) unten Ratedvo,,age| ] R
ware, das ist der groRere "weiRe Rand" und der [ 7e8v

Cell type |

Wie kann ich feststellen, ob ein
Solarmodul defekt ist?

Wenn Sie die Anzeichen fUr ein defektes
Solarmodul frihzeitig erkennen, kénnen Sie sich
vor moglichen Energieverlusten und
kostspieligen
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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